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******************

ZHEJIANG  PUTIAN  VIVIENDA  INTEGRADA  CO.,  LTD.

Prueba  solicitada:

:  07  DE  SEPTIEMBRE  DE  2023  AL  20  DE  SEPTIEMBRE  DE  2023

Firmado  por  y  en  nombre  de  SGS­

CSTC  Standards  Technical  Services  Co.,  Ltd.  Sucursal  de  Anji

Carretera  Beiliu,  Zona  Industrial  de  Binhai,  Shaoxing,  China

EN  13501­1:2018  Clasificación  al  fuego  de  productos  de  construcción  y  elementos  de  edificación  ­  Parte  1:  Clasificación

Echo  Li

Nombre  de  muestra:  PrefabX­  SPD  HOUSE  (TECHO  Y  PARED)

utilizando  datos  de  ensayos  de  reacción  al  fuego.

Firmante  aprobado

N.º  de  referencia  SGS:  IN­SH­CP­5627­23221

Resultados  de  la  prueba:  –  Ver  hoja  adjunta  –

Estilo/Número  de  artículo: /

Periodo  de  prueba:

La(s)  muestra(s)  anterior(es)  fue(ron)  enviada(s)  e  identificada(s)  en  nombre  del  cliente.  SGS  no  es  responsable  de

Fecha  de  recepción  de  la  muestra

la  autenticidad,  integridad  y  resultados  de  los  datos  e  información  y/o  la  validez  de  la  conclusión

Fecha  de  realización  de  la  prueba

que  surjan  de  ello.  Los  resultados  se  aplican  a  la  muestra  tal  como  se  recibió.

:  7  de  septiembre  de  2023
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El  producto  “PrefabX­  SPD  House  (techo  y  pared)  (proporcionado  por  el  cliente)”  se  define  como  una  lámina  decorativa.  Su  clasificación  es  

válida  para  las  siguientes  aplicaciones  finales:  techo  y  pared.

I.  Prueba  realizada

b)  Descripción

EN  13823:  1500  mm  ×  1000  mm  ×  84,4  mm  y  1500  mm  ×  495  mm  ×  84,4  mm  EN  ISO  
11925­2:  250  mm  ×  90  mm  ×  60,0  mm

13,5  kg/m2

Este  ensayo  se  realiza  según  la  norma  EN  13501­1:2018,  Clasificación  al  fuego  de  productos  y  elementos  de  construcción  ­  Parte  1:  

Clasificación  basada  en  datos  de  ensayos  de  reacción  al  fuego.  Los  métodos  de  ensayo  son  los  siguientes:

Descripción

Superficie  del  tablero  de  bambú

1.  EN  13823:2020+A1:2022  Ensayos  de  reacción  al  fuego  para  productos  de  construcción.  Productos  de  construcción,  excepto  suelos.

Color

Montaje  y  fijación:

expuesto  al  ataque  térmico  de  un  solo  elemento  en  llamas.

Tamaño  de  la  muestra

Se  utilizó  un  tablero  de  silicato  de  calcio  con  una  densidad  aproximada  de  900  kg/m3  y  un  espesor  aproximado  de  9  mm.

2.  EN  ISO  11925­2:2020  Ensayos  de  reacción  al  fuego:  inflamabilidad  de  productos  sometidos  al  impacto  directo  de

Masa  por  unidad  de  área

como  sustrato.  Las  probetas  se  fijan  mecánicamente  al  sustrato.  Tienen  juntas  en  el  ala  larga  de

Llama  —  Parte  2:  Prueba  de  fuente  de  llama  única.

Superficie  expuesta

los  especímenes.

II.  Detalles  del  producto  clasificado

Casa  PrefabX­SPD  (techo  y  pared)  (proporcionada  por  el  cliente)

a)  Naturaleza  y  aplicación  del  uso  final

Amarillo
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Gotas  llameantes

Parámetro

10.1

Ignición  del  papel  de  filtro  (Sí/
No)

a)  Referencia  de  clasificación

Producción  de  humo

Observación:  Las  clases  con  su  correspondiente  comportamiento  al  fuego  se  detallan  en  el  anexo  A.

III.  Resultados  de  las  pruebas

0.9

Partículas  o  gotitas  en  llamas  (Sí/
No)

No
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No

TSP600s  (m2 )

7.3

THR600  (MJ)

EN  ISO  11925­2

se  clasifica:

­

Número  de  pruebas

FIGRA0.4MJ  (W/s)

3

b)  Clasificación

FIGRA0.2MJ  (W/s)

No

EN  13823

Esta  clasificación  se  ha  realizado  de  acuerdo  con  la  norma  EN  13501­1:2018.

d 0

4.4

Método  de  prueba

Si  la  propagación  vertical  de  la  llama  (Fs)  
supera  los  150  mm  en  60  s  (Sí/No)

12

IV.  Clasificación  y  ámbito  de  aplicación

B

SMOGRA  (m2 /s2 )

Exposición  =  30  s

Comportamiento  del  fuego

1 ,

7.3

Resultados

Si  la  llama  se  propaga  lateralmente  (LFS)  hasta  
el  borde  de  la  muestra  (Sí/No)

No

El  producto,  PrefabX­SPD  House  (techo  y  pared)  (proporcionado  por  el  cliente),  en  relación  con  su  reacción  al  fuego

s

Informe  de  prueba

Clasificación  de  reacción  al  fuego:  B�s1,  d0
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c)  Campo  de  aplicación

Esta  declaración  de  conformidad  se  basa  únicamente  en  el  resultado  de  esta  actividad  de  laboratorio,  el  impacto  de  la

Esta  clasificación  es  válida  para  las  siguientes  aplicaciones  de  uso  final:

No  se  incluyó  la  incertidumbre  de  los  resultados.

muestras  analizadas  y  que  permitirán  su  trazabilidad.

­­­  Con  todos  los  sustratos  clasificados  como  A1  o  A2

Los  resultados  de  las  pruebas  se  refieren  al  comportamiento  de  las  muestras  de  prueba  de  un  producto  en  las  condiciones  particulares  de

­­­  Con  fijación  mecánica

la  prueba;  no  pretenden  ser  el  único  criterio  para  evaluar  el  riesgo  potencial  de  incendio  del  producto  en

­­­  Tienen  articulaciones

usar.
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Advertencia:

Esta  clasificación  es  válida  para  los  siguientes  parámetros  del  producto:

Este  informe  de  clasificación  no  representa  la  aprobación  o  certificación  del  producto.

­­­  Características  como  se  describe  en  el  apartado  II  b)  de  este  informe  de  ensayo.

Por  lo  tanto,  el  laboratorio  de  pruebas  no  ha  tenido  ninguna  participación  en  el  muestreo  del  producto  para  la  prueba,  aunque  posee

Declaración:

referencias  apropiadas  al  control  de  producción  en  fábrica  del  fabricante  que  se  pretende  que  sea  relevante  para  el

Informe  de  prueba
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gramo

i

THR600s≤15MJ

h

Exposición=30s
EN  ISO  11925­2  i

Método(s)  de  prueba

­

Gotas/partículas  en  llamas  g

Fs≤150  mm  en  60  s

Fs�150  mm  en  20  s

f  y

Gotas/partículas  en  llamas  g

EN  ISO  1182  a

Exposición  =  30  s

D

Clases  de  comportamiento  de  reacción  al  fuego  para  productos  de  construcción,  excluidos  los  revestimientos  para  suelos  y  las  tuberías  lineales

y

EN  13823

Fs≤150  mm  en  20  s

Gotas/partículas  en  llamas

T≤50  
m≤50%,  y  tf≤20  

s  

PCS≤3,0MJ/kg  ay

EN  13823

y  
PCS≤4,0MJ/m2  b  y  PCS≤4,0MJ/
m2  d  y  PCS≤3,0MJ/kg  e

EN  ISO  1716

Exposición  =  15  s

Clasificación  adicional

EN  13823

B
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,

PCS≤2,0MJ/kg  a

o

dentro  de  60  s  Fs≤150  mm

EN  13823

productos  de  aislamiento  térmico

­

gotas/partículas  en  llamas

do

EN  ISO  11925­2i

FIGRA≤120W/s  y  LFS�

borde  de  la  muestra  y  THR600s≤7,5MJ  
FIGRA≤120W/s  y  
LFS�borde  de  la  muestra  

y  THR600s≤7,5MJ

A2

y

T≤30  y  �

y  FIGRA≤750W/s

EN  ISO  11925­2  i

Producción  de  humo

Fs≤150  mm  en  60  s

f  y

y  bc  
y  PCS≤2,0MJ/kg  

PCS≤1,4MJ/m2  d  y  PCS≤2,0MJ/

kg  e
,

EN  ISO  11925­2

FIGRA≤250W/s  y

y

Criterios  de  clasificación

A1

EN  ISO  11925­2  i

Exposición=30s

Clase

EN  ISO  1716

Producción  de  humo  f  y

F
Exposición  =  15  s

­

Producción  de  humo  f  y

m≤50%,  y  
tf=0  (es  decir,  sin  llama  sostenida)

Anexo  A

EN  ISO  1182  a

Gotas/partículas  en  llamas  g

mi

Producción  de  humo

LFS�borde  de  la  muestra  y

y  �
­

Informe  de  prueba
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a  Para  productos  homogéneos  y  componentes  sustanciales  de  productos  no  homogéneos.  b  Para  cualquier  
componente  externo  no  sustancial  de  productos  no  homogéneos.  c  Alternativamente,  cualquier  
componente  externo  no  sustancial  que  tenga  un  PCS  ≤  2,0  MJ/m2

g  d0  =  No  hay  gotas/partículas  en  llamas  en  EN  13823  dentro  de  600  s;  d1  =  no  
hay  gotas/partículas  en  llamas  que  persistan  más  de  10  s  en  EN  13823  dentro  de  600  s;  d2  =  ni  d0  ni  d1.

,  siempre  que  el  
producto  cumpla  los  siguientes  criterios  de  EN  13823:  FIGRA  ≤  20  W/s,  y  LFS  <  borde  de  la  muestra,  y  THR600s  ≤  4,0  MJ,  y  s1,  y  d0.  
d  Para  cualquier  componente  interno  no  

sustancial  de  productos  no  homogéneos.  e  Para  el  producto  en  su  conjunto.  f  s1  =  SMOGRA  ≤  30  
m2 /s2  y  TSP600s  ≤  50  m2 ;  s2  =  
SMOGRA  ≤  180  m2 /s2  y  TSP600s  ≤  200  m2 ;  s3  =  ni  s1  ni  s2
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La  ignición  del  papel  en  EN  ISO  11925­2  da  como  resultado  una  clasificación  d2.  h  Pasa  
=  no  hay  ignición  del  papel  (sin  clasificación);  No  pasa  =  ignición  

del  papel  (clasificación  d2).  i  En  condiciones  de  ataque  
superficial  por  llama  y,  si  es  adecuado  para  la  aplicación  final  del  producto,  ataque  superficial  por  llama  en  los  bordes.

Informe  de  prueba
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Antes  de  la  prueba Después  de  la  prueba

SGS  autentica  la  fotografía  únicamente  en  el  informe  original

***Fin  del  informe***

Antes  de  la  prueba Después  de  la  prueba
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Apéndice  de  fotografías:

Informe  de  prueba
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